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1 паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
1.1. Область применения программы ОП.06 Материаловедение

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 08.00.00 Техника и технологии строительства (Архитектура и строительство) 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и программ  профессиональной переподготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОП.06 Материаловедение  относится к обязательной части профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки .
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения ;
- разбираться в стандартных приборах для определения физико-механических свойствах дорожно-строительных материалов ; 

- выбирать назначение ПАВ в нефтяных вязких битумах ,определять вводимое количество ПАВ ; 

- определять глубину проникновения иглы в битум ; 

- разбираться в магнезиальгых и шлаковых вяжущих материалах .                                   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию, состав свойства и область применения строительных материалов и грунтов;


- рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;


- методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов ; 

- определения , кирпич строительный глиняный обыкновенный ,кирпич и камень керамические пустотелые пластического прессования ,технические требования и применения;
-общие сведения о разновидности природных каменных материалов;
-общие сведения о переработки горных пород на штучные изделия, их получение, требования ГОСТа, применение в строительстве;
-предприятия предназначенные для переработки горных пород ;
-химический состав, классификацию, область применения органических вяжущих материалов;
-стандартные приборы для определения свойств битума;
-требования ГОСТ и АБС , область применения;

-классы прочности укрепления грунтов, технические требования, область применения.

При изучении дисциплины актуализуются общие и профессиональные компетенции: ОК 1-9; ПК 1.3, 2.1, 3.2, 4.3, 4.4
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 119 часов (из них 24 часа за счет объема времени вариативной части профессионального цикла ППССЗ);
- самостоятельной работы обучающегося - 59 часов .
2  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	178

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	119

	в том числе:
	

	     лабораторные работы
	60

	     практические занятия
	-

	     контрольные работы
	-

	     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
	-

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	70

	в том числе:
	

	     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
	-

	Итоговая аттестация в форме экзамена       


2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «материаловедение»
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Введение
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Материаловедение как учебная дисциплина. Связь материаловедения с другими науками
	
	1

	
	2
	Основные направления развития народного хозяйства по дорожному и аэродромному строительству и производству строительных материалов. Строительные материалы, применяемые в дорожном и аэродромном строительстве. Размещение дорожно-строительных материалов на территории России. Местные дорожно-строительные материалы, их назначение для строительства и ремонта автомобильных дорог и аэродромов.
	
	1

	Раздел 1. 

Основные свойства строительных материалов
	
	6
	

	Тема 1.1. Физические и механические свойства
	Содержание учебного материала
	2
	2

	
	1
	Понятия «свойства материалов», «физические свойства», «механические свойства» ДСМ и их назначение
	
	1

	
	2
	Истинная, средняя, насыпная плотность. Пористость и пустотность
	
	2

	
	3
	Природная влажность по массе и объему. Водостойкость, коэффициент размягчения
	
	2

	
	4
	Морозостойкость, коэффициент морозостойкости
	
	2

	
	5
	Прочность и напряжение. Предел прочности при сжатии, изгибе и растяжении
	
	2

	
	6
	Дробимость при сжатии, истираемость
	
	2

	
	7
	Упругость, модуль упругости, хрупкость, пластичность
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся  
	2
	

	
	1
	Изучение стандартных приборов для определения физико-механических свойств дорожно-строительных материалов
	
	

	Тема 1.2.
Химические, технологические и эксплуатационные свойства
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Понятие «химические свойства», «технологические свойства», «эксплуатационные свойства» ДСМ и их назначение
	
	1

	
	2
	Коррозионная стойкость, атмосферостойкость
	
	2

	
	3
	Растворимость, твердение
	
	2

	
	4
	Прилипаемость (адгезия), цементирующая способность
	
	2

	
	5
	Вязкость, дробимость
	
	2

	
	6
	Удобоукладываемость, уплотняемость, нерасслаиваемость
	
	2

	
	7
	Ровность покрытия, шероховатость, коэффициент сцепления
	
	2

	Раздел 2.
Каменные материалы
	
	24
	

	Тема 2.1.
Природные каменные материалы
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Общие сведения, разновидности природных каменных материалов
	
	1

	
	2
	Классификация горных пород
	
	2

	
	3
	Месторождения природных каменных материалов, применение, техническая характеристика
	
	2

	
	4
	Основные свойства и методы испытания каменных материалов
	
	2

	
	Лабораторная работа № 1. Часть 1 

Инструктаж по ТБ при испытании ДСМ в лаборатории
	2
	

	
	Лабораторная работа № 1. Часть 2
Инструктаж по проведению лабораторных испытаний ДСМ и работе с лабораторными приборами и оборудованием
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Изучение рекомендованной литературы
	
	

	Тема 2.2.
Каменные материалы, применяемые в естественном виде
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Классификация каменных материалов из рыхлых обломочных пород, технологическая схема разработки рыхлых горных пород
	
	2

	
	2
	Гравий, виды, требования ГОСТ, применение
	
	2

	
	3
	Песок для строительных работ, определение, требования ГОСТ, применение
	
	3

	
	4
	Смеси гравийно-песчаные, песчано-гравийные, требования ГОСТ, СНиП, применение
	
	2

	
	5
	Валунный камень, виды, определение, применение
	
	2

	
	6
	Месторождения рыхлых каменных материалов в Ростовской области
	
	2

	
	Лабораторная работа № 2
Определение зернового состава, модуля крупности, истинной, насыпной плотности, содержание в песке пылевидных, глинистых частиц
	2
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подробное ознакомление с рыхлыми каменными материалами, применяемыми в южном регионе РФ
	
	

	Тема 2.3.
Каменные материалы, получаемые в результате механической переработки горных пород
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Производство щебня, дробленого песка, изделий из природного камня
	
	2

	
	2
	Щебень, виды, сырье для изготовления, определение, требования ГОСТ, применение
	
	3

	
	3
	Дробленый песок, сырье для изготовления, требования ГОСТ, применение
	
	2

	
	4
	Переработка горных пород на штучные изделия, получение, требования ГОСТ, применение в строительстве
	
	2

	
	5
	Приемка каменных материалов и изделий, маркировка, транспортирование и хранение, контроль качества
	
	2

	
	6
	Природные каменные материалы и изделия, применение в южном регионе РФ
	
	2

	
	Лабораторная работа № 3. Часть 1
Лабораторные испытания щебня (гравия) и горной породы

Определение истинной, средней и насыпной плотности, пористости, пустотности, водопоглощения и влажности
	4
	

	
	Лабораторная работа № 3. Часть 2

Лабораторные испытания щебня (гравия)

Определение зернового состава, дробимости, истираемости
	
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Ознакомление с предприятиями, предназначенными для механической переработки горных пород
	
	

	Тема 2.4.
Искусственные каменные материалы, керамические материалы
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Щебень и песок шлаковые, доменные, сталеплавильные для дорожного строительства, производство, технические требования, применение
	
	2

	
	2
	Щебень и песок аглопоритовые, перлитовые, технические требования, применение
	
	2

	
	3
	Гравий и песок керамзитовые, технические требования, применение. Керамдор
	
	2

	
	4
	Дорсил, техническая характеристика, применение
	
	2

	
	5
	Кирпич строительный глиняный обыкновенный, кирпич и камень керамические пустотелые пластического прессования, технические требования, применение
	
	2

	
	6
	Кирпич и камень силикатные, технические требования, применение
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Изучение технологических схем производства изделий и конструкций с применением искусственных каменных и керамических материалов


	
	

	Раздел 3.

Органические вяжущие материалы и асфальтобетонные смеси
	
	73
	

	Тема 3.1.
Общие сведения и 
классификация органических вяжущих материалов
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Химический состав, классификация, область применения органических вяжущих материалов
	
	2

	
	2
	Битумы нефтяные вязкие и жидкие твердые
	
	2

	
	3
	Дегти каменноугольные, древесные, торфяные
	
	2

	
	4
	Эмульсии битумные, смеси органические
	
	2

	
	5
	Разжижители: виды, назначение; ПАВ. Классификация, назначение, применение
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подробное ознакомление с видами ПАВ, применяемыми при производстве жидких битумов
	
	

	Тема 3.2.
Дорожные битумы, дегти, эмульсии
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Битумы нефтяные дорожные вязкие, получение, применение, технические требования, марки, свойства, методы определения
	
	3

	
	2
	Назначение ПАВ в нефтяных вязких битумах, регулирование вводимого количества ПАВ, адгезионные свойства битума
	
	2

	
	3
	Жидкие битумы, получение, свойства, требования ГОСТ, марки, применение
	
	3

	
	4
	Виды битумов, получение, технические требования, марки, область применения
	
	2

	
	Лабораторная работа № 4. Часть 1
Лабораторные испытания вязкого битума

Определение глубины проникания иглы в битум, растяжимости, температуры размягчения и хрупкости, адгезионных свойств
	4
	

	
	
	
	

	
	Лабораторная работа № 4. Часть 2
Лабораторные испытания жидкого битума

Ориентировочный расчет состава и приготовления жидкого битума, определение условной вязкости, температуры вспышки и воспламенения
	
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение стандартных приборов для определения свойств битумов
	
	

	Тема 3.3.
Минеральные порошки для асфальтобетонной смеси
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Виды минеральных порошков и технические требования, зерновой состав
	
	3

	
	2
	Свойства, методы определения, сырье для получения минерального порошка 
	
	3

	
	3
	Активированные минеральные порошки
	
	2

	
	Лабораторная работа № 5. Часть 1
Лабораторные испытания минерального порошка

Определение зернового состава (сухой и мокрый способы), истинной и средней плотности, пористости
	2
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Изучение технологических схем  производства минеральных порошков
	
	

	Тема 3.4.
Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон, их состав и основные свойства
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1
	Определение, классификация АБС, требования ГОСТ, область применения 
	
	2

	
	2
	Требования к материалам, структура асфальтобетона. Физико-механические свойства, деформативные свойства, методы испытаний
	
	2

	
	3
	Повторное применение асфальтобетона, материалы для поверхностной обработки АБ покрытий
	
	2

	
	4
	Разновидности АБС, дорожные литые минеральные смеси, АБ плиты СибАДИ
	
	2

	
	5
	Дегтебетон, виды, состав, технические требования, применение
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	8
	

	
	1
	Подробное изучение АБС
	
	

	Тема 3.5.
Проектирование состава и приготовление АБС
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Цель и основные этапы проектирования состава АБС
	
	3

	
	2
	Расчет состава по кривым плотных смесей, пример расчета горячей АБС. Особенности проектирования холодной АБС
	
	3

	
	3
	Технологический процесс приготовления АБС, технологическая схема приготовления
	
	2

	
	4
	Технический контроль за процессом приготовления АБС
	
	2

	
	5
	Контроль качества АБ, взятого из покрытия
	
	3

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 1
Расчет и подбор состава минеральной части асфальтобетона
	18
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 2
Приготовление АБС и образцов асфальтобетона
	
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 3
Лабораторные испытания асфальтобетона

Определение средней плотности, водонасыщения, набухания, предела прочности при сжатии, коэффициента водостойкости
	
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 4
Обработка результатов испытаний асфальтобетона
	
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 5
Расчет и определение оптимального количества битума в асфальтобетоне, расчет плотности и пористости
	
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 6
Лабораторные испытания асфальтобетона

Отбор и описание проб асфальтобетона из покрытия, приготовление переформованных образцов АБ, определение количества битума в АБ из покрытия методом экстрагирования
	
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 7
Лабораторные испытания асфальтобетона

Определение средней плотности переформованных образцов АБ и пробы АБ из покрытия, коэффициента уплотнения АБ, зернового состава минеральной части АБ из покрытия
	
	

	
	Лабораторная работа № 6. Часть 8
Обработка результатов испытаний АБ
Лабораторная работа № 6 
.Защита лабораторной работы
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	9
	

	
	1
	Изучение видов асфальтосмесителей и асфальтоукладчиков 
	
	

	Раздел 4.

Минеральные вяжущие материалы и бетонные смеси
	
	50
	

	Тема 4.1.
Воздушные и гидравлические вяжущие материалы
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Минеральные вяжущие материалы, определение, классификация
	
	2

	
	2
	Известь строительная воздушная, сырье, получение, технические требования, применение
	
	2

	
	3
	Гипсовые вяжущие материалы, сырье, получение, технические требования, применение
	
	2

	
	4
	Гидравлическая известь и романцемент, получение, состав, технические требования, применение
	
	2

	
	5
	Магнезиальные вяжущие вещества, получение, виды, применение
	
	2

	
	6
	Шлаковые вяжущие материалы, виды, состав, получение, технические требования, марки, применение
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Подробное изучение магнезиальных и шлаковых вяжущих материалов
	
	

	Тема 4.2.
Цементы
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1
	Классификация цементов. ПЦ, сырье, химический состав
	
	2

	
	2
	Технология производства ПЦ, клинкерные минералы. Краткие сведения о теории твердения ПЦ
	
	2

	
	3
	Свойства ПЦ, технические требования, методы определения стандартных показателей
	
	3

	
	4
	Специальные виды ПЦ
	
	2

	
	5
	Глиноземистый цемент и цементы на его основе, состав, применение


	
	2

	
	6
	Коррозия, виды, мероприятия по защите
	
	2

	
	7
	Приемка, маркировка, транспортировка и хранение минеральных вяжущих
	
	2

	
	Лабораторная работа № 7. Часть 1
Лабораторные испытания цемента

Определение тонкости помола, истинной, насыпной плотности, НГ и сроков схватывания цементного теста, равномерности изменения объема цемента
	6
	

	
	Лабораторная работа № 7. Часть 2

Обработка результатов испытаний 
	
	

	
	Лабораторная работа № 7. Часть 3
Лабораторные испытания цементного теста

Приготовление цементного раствора и определение его нормальной консистенции, изготовление образцов из цементного раствора нормальной консистенции, определение предела прочности при изгибе и сжатии образцов из цементного раствора, марки цемента
	
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Подробное ознакомление ПЦ с минеральными добавками и смешанных цементов
	
	

	Тема 4.3.
Бетонные смеси, бетон и растворы, их состав и основные свойства
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Бетонная смесь, бетон, классификация, общие технические требования
	
	2

	
	2
	Требования к исходным материалам 
	
	2

	
	3
	Основные свойства БС, удобоукладываемость, марки по удобоукладываемости
	
	2

	
	4
	Твердение бетона, основные свойства бетона и методы испытаний
	
	2

	
	5
	Дорожный бетон и его особенности
	
	2

	
	6
	Виды бетонов, получение, состав, марки, применение
	
	2

	
	7
	Строительные растворы, классификация
	
	2

	
	8
	Железобетон, определение, производство. ЖБИ для аэродромного и дорожного строительства, общие технические требования
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Подробное изучение номенклатуры ЖБИ для аэродромного и дорожного строительства
	
	

	Тема 4.4.
Проектирование состава и приготовление бетонной смеси
	Содержание учебного материала
	6
	

	
	1
	Цель и основные этапы проектирования состава бетона
	
	2

	
	2
	Расчет состава бетона по методу абсолютных объемов, проверка правильности расчета на образцах, изготовление их из подобранной смеси, определение фактической средней плотности БС в уплотненном состоянии
	
	3

	
	3
	Расчет номинального и полевого состава, коэффициент выхода БС, расход материалов на замес бетоносмесителя, количество вовлеченного воздуха
	
	3

	
	4
	Технологический процесс приготовления БС, технический контроль
	
	2

	
	5
	Приемка, маркировка, транспортирование укладка и уплотнение БС
	
	2

	
	Лабораторная работа № 8. Часть 1
Расчет лабораторного состава бетона
	10
	

	
	Лабораторная работа № 8. Часть 2

Лабораторные испытания 

Приготовление пробного замеса БС, определение подвижности, жесткости, средней плотности БС. Приготовление образцов бетона, определение прочности бетона при сжатии  изгибе, классы бетона по прочности
	
	

	
	Лабораторная работа № 8. Часть 3
Обработка результатов испытаний бетона и корректирование его лабораторного состава
	
	

	
	Лабораторная работа № 8. Часть 4
Изучение неразрушающих методов определения прочности бетона

Метод механического воздействия и ультразвуковой метод
	
	

	
	Лабораторная работа № 8. Часть 5
Расчет производственного состава бетона, коэффициента выхода, расходов материалов на замес бетоносмесителя, количество вовлеченного воздуха
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1
	Ознакомление с классификацией бетоносмесителей
	
	

	Раздел 5.

Грунты, укрепленные вяжущими материалами
	
	23
	

	Тема 5.1.
Общие сведения об укрепленных грунтах
	Содержание учебного материала
	1
	

	
	1
	Виды грунтов, укрепляемых вяжущими
	
	2

	
	2
	Виды вяжущих и добавок
	
	2

	
	3
	Классы прочности укрепленных грунтов, технические требования, область применения
	
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Подробное изучение видов вяжущих и добавок для производства укрепленных грунтов
	
	

	Тема 5.2.
Укрепление грунтов минеральными вяжущими материалами
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Цель и методы укрепления грунтов, применение в дорожном строительстве
	
	2

	
	2
	Проектирование конструкции дорожных одежд и аэродромов с применением укрепленных грунтов, требования к грунтам и вяжущим материалам и составы смесей
	
	2

	
	3
	Укрепление грунтов ПЦ и ШПЦ, виды
	
	3

	
	4
	Укрепление грунтов отходами промышленности, цель их применения
	
	2

	
	5
	Проектирование состава смесей грунтов с минеральными вяжущими
	
	2

	
	6
	Требования к грунтам, вяжущим материалам, отходам промышленности и химическим добавкам
	
	2

	
	7
	Приготовление смесей, изготовление образцов для испытаний. Определение предела прочности при сжатии и изгибе, морозостойкости
	
	3

	
	8
	Технология приготовления грунтов, укрепленных минеральными вяжущими материалами, технологический контроль качества
	
	3

	
	Лабораторная работа № 9. Часть 1
Расчет состава цементогрунта
	6
	

	
	Лабораторная работа № 9. Часть 2
Приготовление цементогрунтовых смесей и образцов
	
	

	
	Лабораторная работа № 9. Часть 3
Лабораторные испытания цементогрунта

Определение плотности, прочности при сжатии и изгибе
	
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Изучение стандартных приборов для определения свойств цементогрунта
	
	

	Тема 5.3.
Укрепление грунтов органическими вяжущими материалами
	Содержание учебного материала
	2
	

	
	1
	Виды грунтов, укрепляемых органическими вяжущими
	
	2

	
	2
	Рекомендации по применению битумогрунтов для дорожного строительства
	
	2

	
	3
	Требования к вяжущим, для укрепления грунтов. Требования к дорожным эмульсиям, технические указания по приготовлению и применению
	
	2

	
	4
	Проектирование состава битумогрунтов, приготовление смеси, формирование образцов, испытание грунтов
	
	3

	
	5
	Комплексное укрепление грунтов
	
	2

	
	6
	Технология приготовления грунтов, укрепленных органическими вяжущими, технологический контроль качества
	
	2

	
	Лабораторная работа № 10. Часть 1
Расчет состава битумогрунта
	6
	

	
	Лабораторная работа № 10. Часть 2
Приготовление битумогрунтовых смесей и образцов
	
	

	
	Лабораторная работа № 10. Часть 3
Лабораторные испытания битумогрунта

Определение плотности, прочности при сжатии и изгибе
	
	

	
	
	
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1
	Изучение стандартных приборов для определения свойств битумогрунта
	
	

	Всего:
	178

	


3 условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории дорожно-строительных материалов.

Технические средства обучения: ПК, аудио-видео система, презентационное оборудование, интерактивная доска.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
набор стандартных сит, пикнометры, колбы Ле-Шателье, весы технические с приспособлением для гидростатического взвешивания, колбы различной вместимости, мензурки, прибор для определения насыпной плотности песка и щебня, оборудование для стандартных испытаний битума и асфальтобетона, оборудование для стандартных испытаний цемента и цементобетона, лабораторная виброплощадка, гидравлический пресс, машина для испытания на изгиб, аудио-видео материалы, компьютерные презентации.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

Учебные пособия:    

            1. Дорожно - строительные материалы и изделия : учеб.-метод. пособие / Я.Н. Ковалев  С.Е. Кравченко  , В.К. Шумчик  Минск : Новое знание  2013 

2.Строительное материаловедение: учеб. пособие под ред. В.А. Невского – 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010.

3.Основин В.Н., Л.В.Шуляков Строительные материалы и изделия. - Минск: Высшэйшая школа, 2009.

4.Киреева Ю.И., Лазаренко О.В. Строительные материалы и изделия. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010.

5.Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия. - М.: Академия, 2010.

6. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. - М.: Высшая школа, 2006.

Дополнительные источники: 

Справочники и учебные пособия:

1. Айрапетов Г.А. Строительные материалы: учебно-справочное пособие/ Г.А.Айрапетов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

2. Основин В.И. и др.Справочник по строительным материалам и изделиям: учеб. пособие/ В.И. Основин, Л.В. Шуляков, Д.С. Дубяго. 5-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.

Нормативная документация:

1. ГОСТ 125-79 (2002) Вяжущие гипсовые. Технические условия.
2. ГОСТ 310.1-76 (2003) Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
3. ГОСТ 310.2-76 (2003) Цементы. Методы определения тонкости помола. 
4.  ГОСТ 310.3-76 (2003) Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и неравномерности изменения объема.
5. ГОСТ 310.4-81 (2003) Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
6. ГОСТ 530-95 (2007) Кирпич и камни керамические. Технические условия.
7. ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение.
8. ГОСТ 5802-86 (2002) Растворы строительные. Методы испытаний.

9. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

10. ГОСТ 6617-76 (2002) Битумы нефтяные строительные. Технические условия.
11. ГОСТ 8267-93 (2003З) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
12. ГОСТ 8269.0-97 (с попр. 1999, 2004, изм. 2000) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
13. ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.
14. ГОСТ 8735-88 (2001) Песок для строительных работ. Методы испытания (с изменениями №1 №2).
15. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.
16. ГОСТ 10180-90 (2003) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
17. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний.
18. ГОСТ 10268-99 Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям.
19. ГОСТ 16483.0-89 Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям.

20. ГОСТ 16483.3-84 Древесина. Методы определения прочности при статическом изгибе.

21. ГОСТ 16483.10-73 Древесина. Методы определения предела прочности  при сжатии вдоль волокон.

22. ГОСТ 16483.2-72 Древесина. Методы определении условного предела прочности при местном сжатии поперек волокон.

23. ГОСТ 23732-79 (1993) Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

24. ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.

25. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы испытаний.

26. ГОСТ 18105-86 (2003) Бетоны. Правила контроля прочности (с изменениями №1)

27. ГОСТ 25192-82 (2003) Бетоны. Классификация и общие технические требования.

28. ГОСТ 27006-86 (1989) Бетоны. Правила подбора состава.

29. ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

30. ГОСТ 11506-73 (2003) Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

31. ГОСТ 11503-74 (2002) Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

32. ГОСТ 11501-78 (с изм.) Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

33. ГОСТ 380-94 (2001) Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

34. ГОСТ 30515-97  Цементы. Общие технические условия.

35. ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.

36. ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

Интернет-ресурсы:

1. www.allbeton.ru – методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Строительные материалы».

2. www.usurt.ru – информационные ресурсы по строительным материалам.

3. serg.nccom.ru – строительные материалы и изделия.

4. evrocos.ru – новейшие строительные  и отделочные материалы и технологии.

5. www.twirpx.com – классификация бетонов, материалы для приготовления бетона, порядок расчета состава бетона.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	Уметь:

- выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;                                   
	Оценка портфолио лабораторных работ по испытанию строительных материалов и грунтов

	- разбираться в стандартных приборах для определения физико-механических свойств дорожно-строительных материалов;
	Наблюдение и оценка результатов практических занятий.

Оценка работы с приборами

	- выбирать назначение ПАВ в нефтяных вязких битумах, определять вводимое количество ПАВ;


	Наблюдение и оценка результатов практических занятий.

Оценка работы с приборами

	- определять глубину проникновения иглы в битум;

	Наблюдение и оценка результатов практических занятий.

Оценка работы с приборами

	- разбираться в магнезиальных и шлаковых вяжущих материалах.
	Оценка портфолио лабораторных работ по испытанию строительных материалов

	Знать:

- классификации, состава, свойств и области применения строительных материалов и грунтов;
	Оценка индивидуальных устных ответов обучающихся

Оценка результатов тестирования

	- рецептуры и способов приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;



	Оценка решения практических задач по определению состава и рецептуры асфальтобетонных и цементобетонных смесей

	 - методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов;
	Оценка результатов тестирования

Оценка решения ситуационных задач

	- определения, кирпич строительный глиняный обыкновенный, кирпич и камень керамические пустотелые пластического прессования, технические требования и применение;
	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 

	- общие сведения о разновидности природных каменных материалов;
	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 

	- общие сведения о переработке горных пород на штучные изделия, их получение, требования ГОСТа, применение в строительстве;


	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 

	- предприятия, предназначенные для механической переработки горных пород;
	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 

	- химический состав, классификацию, область применения органических вяжущих материалов.

- стандартные приборы для определения свойств битума; 


	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 

	- требования ГОСТ к АБС, область применения;


	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 

	классы прочности укрепленных грунтов, технические требования, область применения.
	Устный (фронтальный, индивидуальный) опрос 

Оценка результатов тестирования 
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