Приложение 2
Задания для самопроверки
Сопоставьте понятия (расставьте цифры во втором и третьем столбцах около определений, свойств или обозначений величин, соответствующих содержанию первого столбца).
	1 Феррит
	Чистый углерод
	Fe3C

	2 Аустенит
	Карбид железа – химическое соединение
	Feα(C)

	3 Цементит
	Твердый раствор внедрения углерода в γ- железе
	С

	4 Графит
	Твердый раствор внедрения углерода в α- железе
	Feγ(C)



	1  Fe3C
	ОЦК
	НВ 160-180

	2  Feα(C)
	ГЦК
	НВ 800

	[bookmark: _GoBack]3  С (Г)
	Сложная ромбическая решетка
	НВ 80-100

	4  Feγ(C)
	ГПУ 
	Мягкий слоистый




	Г
	1 Феррит
	2,14% С

	Ц
	2 Аустенит
	0,025% С

	Ф
	3 Цементит
	100% С

	А
	4 Графит
	6,67% С
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Prtc2 Crpyxrypa rpadura
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